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Muutokset

Suomen Rakennelujitus Oy:n tuotteiden (Korjausbetoni SRL-60/6/RH)
seka Alimex Oy:n tuotteiden (Pagel U80, Pagel V1/50, Pagel V1/160)

uusinta.
Uudet tuotteet, PAGEL V2/160 ja PAGEL V2/50

= 1Valettavat korjausbetonit
Alimex Oy
Uusi tuote PAGEL R20/50
= Fescon Oy
Tuotteen poisto valmistajan pyynnosta, Silko Korro SKC 35/45
* 3 Ruiskubetonit (Kuivaseosmenetelma)
Fescon Oy
SILKO uusinta, Fescon Korroshot D KSD 5,0 mm
= Saint-Gobain Weber Oy Ab: SILKO uusinta ja nimen muutos
Vanha nimi:
Weber.vetonit RB 50/5 K
Uusi nimi:

Weber RB 50/5 K Ruiskubetoni



SILKO 3.211. Korjausbetonit

Paikkausaineet (kiviaineksen suurin raekoko < 4 mm) esitet:

1 Valettavat korjausbetonit

n ohjeessa 3.231

22.6.2026

| Pakollinen koe

apaaehtoinen koe

Koe koskee vain vedenalaisiin ja

vesirajakorjauksin tarkoitettuja aineita

Ei ole ollut pakoliinen koe, kun aine on

lisatty SILKO-ohjeistoon

7 B 3 B 70 T B 7 T T 7 7 T, 7 =, 21 B3 £ . =
TUOTENIMIKE VALMISTAJA MYYIA Puristuslujuus Tartunta Pakkas-suolakestévyys Karbonatisoi- | Kloridi- Notkeus Ved Tarytysraja v Tuoreen | Tiheys | Massan Estetty kutistuma Huuhtoutuvuus Estetty paisuma vedessi Kulutuskestavyys | Kulutuskes- | Vari ja tummuus | Kloridien Soveltuvuus | Tuote-tunnistus Voimassa pvm asti
(rackoko) Pakollinen myss vedenalaisiin korjauksiin tarkoitetulle tumine pitoisuus erottuminen | (sitoutumis- massan | kovettu- | limpotia Vedenalaisiin korjauksiin Korjaul Kunainetta | tunkeutuminen alapinnalle tehty
SFSEN 1542 aincelle, jos ainetta kiytotan rakenteen osissa, jotka (karbonatisoi- aika) tineys neena Poistettu koeohjslmasta 2011 itetut ai Lisitty koeohi 016 Korjauksiin | Vedenp Kéytetidn i
Aina lovitetaan koksessa se dle tarkoltet " Lisétty koeohjelmaan 2016| tarkoltetut aineet |  korjauksiin | nékyvissa olevien rakenteiden osiin
vazkapinnoille SFS-EN 13687-1 Lisitty iteut aineet | rakenteiden osien tark
50 kierrosta koeohjelmaan 2016 Korjauksiin
SFS.EN 123903 isiin korjauksiin tarkoi isiin korjauksin tarkoitetut aineet SFS-EN 13205 |SFS-EN1015| SFS-EN 133953 | SFSEN4B04 |SFS.EN13204| SFSEN | SFSEN | SFSEN | Kalibroitu (0115 mm, h 50 p onin SFS.EN 126174 ASTMC1138M - 05 | SFS-EN 12607- [ varisavy, SFSEN13396 | SFS-EN 133954
aineet levietién marale alusiaatalle ja levitetaén méralle aluslaatalle ja kyseisia aineita 17 123507 | 123506 | 123907 | lampomitiar |valetun ainekerrok-sen (20 mm) halkeamaleveyksien |SILKO-kokeet 2017. VTT- (Reapproved 2010) 16.A vasleus/100
7wk /28 wk P i o alku /loppu min |summa, kun koekapaletta on sa CR.01600-17. Kohta 5.2 | Marké aluslaatta Kulutusluokat
(©1 k) polketaan seuraavasti - Aine levitetaan alusiaatalle valitémasti, kunlaatta 5/30min | 5.10min/ | 7vik/28 ikdiseksi olosuhteis-sa RH 70 %, 20 °C ja edelleen 56 Poikkeukse! standardista 480 noudattavat aina
- Alne levitelaan aluslaatalle vlitGmast, on poistettu vedesta. 30min ik v kdisiksi olosuhteissa RH 40 %, 20 °C. - Alne levitel3an aluslaatalle aliismast, kun laatta on wloistenkin
kun laatta on poistettu vedesta - Koekappale laitetaan veteen valitiomasti aineen poistettu vedesta faltinormies
- Koekappale laitelaan veteen valtomasti levityksen jalkeen ja salytetaan vedessa jaadylys-  Koekappale laitetaan veteen valittomast aineen Kulutusluokkia
aineen leviyksen jalkeen ja sailytetaan sulatuskierrosten alkuun ast levityksen jalkeen
oces tarhintavetnknkaaesen asfl
) + Halkeamaloveyden keskianvo < 0,10 mm + 208t
T Kaikki halkeamat < 0, imm aineen sisél-
+ 208 tai ainoen sisdisessé koheesiomurrossa 20,5 a) +++ Ei halkeilua eika laminoitumista + =10 Erotiuncen + <09 E lanotm s + 30-60| + <38 Sess kohee-
++ Halkeamaleveyden keskiarvo < 0,05 mm . siomurrossa
w215 b) Tartuntalujuus: - s Etenemisaikaja | vesimaaran osuus | Alku-ja <05 P e et + 15-30| s+ <30 ysin musta o
[Mpa] e 220 + 20,8 Mpa (koheesiomurossa 20,5 Mpa) e 52 5005% | Suinetenema | alku-peraisesta | loppusitou- 0] kgm3) | bkgim3) rel e <02 Vesi ei saa samentua e s e s15 e 222 00 = taysin panot [, 0%
++ 215Mpa fmm) fmm] vesimaarasta | tumisika [hmin] Gl valkoinen b
+++ Ei halkeilua. Ei laminoitumista ++ 220
W=D Kokometon kebano (as5y2 1%l (Gor b) Tartunta kokeen jalkeen (yksikazn tulos ei [ Oty ] i
saa alitaa 25%): + 208 Mpa
++ 215Mpa Mna
Ei sovellu Soveltuu Soveltuu venedslalaisiin korjauksiin Soveltuu venedelalaisiin korjauksiin e tn
keskiarvo (a+b)2
PAGEL R20/50 PAGEL Spozia-Beton Aimex Oy T3565 e e = 3 =700 g n30mn T 7750 700 | 20Cr2 & 2262031
(05 mm) GmbH & Co. KG Hudlakalu 12
Essen Deutschland 04400 JARVENPAA
Puh. (09) 2922 350
w.alimex fi
PAGEL V21160 PAGEL Spozial-Beton Alimex Oy 70/90 v e - o ) o .30 min 11 2300 2350 | 20C+2 Harmaa o 18.5.2031
(0-16 mm) GmbH & Co. KG Huilakatu 12
Essen Deutschland 04400 JARVENPAA
Puh. (09) 2622 350
www.alimex fi
PAGEL V2150 PAGEL Spezial-Beton Alimex Ov 70/%0 . e o ok 2700 0 n.30 min 11 2250 200 | 20C+2 Hamaa ok 18.5.2031
(05 mmi GmbH & Co. Huilakatu 12
Essen Deutschland 04400 JARVENPAA
Puh. (09) 2922 350
www.alimex fi
Korfausbetons SRL-GO/G/RH Suomen Rakenneluiius Oy | Suomen Rakennelulius Oy S & e e Ok [ (suluissa T50-alka) g e Famaa oK 74.2051
(Suomen Rakenneluitus Ov valmistaa Lamoikanaas Kuparilie 9 @5
betonimassan tvomaalla ia bumooaa 54110 Lamoikanaas. 690 (5.2 5)
sen valukohteeseen) Puh. 05 414 4260 Mitattu SFS-EN
w. fi 2350.5:n mukaisesti
Pagel UBD PAGEL Spezal-Belon Alimex Ov =60 = e = o 170-210 0 neomn | 70758 I 7 200 Farmaa Tulos aristoits 2052030
(08 mm) GmbH & Co. K Huilakatu 12 Mitattu SFSEN Mitausaika | 2360 Muotiipinta 25 PAGEL
Essen Deutschland 04400 JARVENPAA 23505 eiole Vaupinia 25 Spezial-Beton
Puh. (09) 2922 350 mukaisesti tiodossa GmbH & Co.
www.alimex fi tiedossa kGissa
Pagel V1550 PAGEL Spozial-Beton Alimex Oy 7580 = e e 3 2600 g nsomn 7T 7300 7700 Famaa o 2052030
GmbH & Co. KG Hudlakalu 12 mittaus- | mitiaus-
Essen Deutschland 04400 JARVENPAA aikaci | aikaei
Pun. (09) 2922 350 tiedossa | tiedossa
w.alimex.fi
Pagel V7160 PAGEL Spezal-Belon Alimex Ov 720 = e = o =70 0 90 min 0 7300 2000 Harmaa o 2052030
GmbH & Co. KG Huilakatu 12 mittaus- | mittaus-
Essen Deutschland 04400 JARVENPAA skaci | akael
Puh. (09) 2622 350 tiodossa | tiedossa
www.alimex fi
SILKO 3.211. Korjausbetonit
Paikkausaineet (kiviaineksen suurin raekoko < 4 mm) esitetdan ohjeessa 3.231
7 5 Pakolinen Vapaaehtoinen Koe koskee vain vedenalaisi & ole ollut pakolinen koe, kun aine on
2 Valumattomat korjausbetonit 22.6.2026 [ e[ o v vedena 2ol ol paannen o
1 2 3 B 10 1 12 B D 15 6 7 18 1o 2, 21 2 2 2
TUOTENIMIKE VALMISTAJA MYYIA Puristuslujuus Tartunta Pakkas-suolakestivyys Karbonatisoi- | Kloridi- Notkeus Ved rytysraja |lma-méars| Tuoreen | Tiheys | Massan y pai iy Vari ja tummuus | Kloridien Soveltuvuus | Tuote-tunnistus | Voimassa pvmasti
(rackoko) Pakollinen myss vedenalaisiin korjauksiin tarkoitetulle tumine pitoisuus erottuminen | (sitoutumis- massan | kovettu- | limpotia i Korjauksiin Kunainetta | tunkeutuminen | alapinnalle tehty
SFSEN 1542 aincelle, os ainetta kiytotan rakenteen osissa, jotka (karbonatisoi- aika) tineys neena Korjauksi jauksi tarkoitout ainoet Kaytoti aalisiin
Aina lovitetaan koksessa se dle tarkoltet " tarkotetut aineet tarkotetut aineet nakyvissa olevien rakenteiden osiin
vazkapinnoille SFS-EN 13687-1 rakenteiden osien tarkoitetut aineot
50 kierrosta Koriauksiin
SFSEN 12390-3 i i aineet SFSEN13205 [SFS.EN 1015\ SFS-EN 133053 | SFSEN4804 |SFSEN13204| SFSEN | SFSEN | SFSEN | Kaliroitu [Betonin korjaus- SFSEN 126174 ASTMC1138M - 05 SFS-EN 12697-16-A varisay, vasleus/100| SFS-EN 13396 | SFS-EN 133954
aineet levietian marlle alusiaatalle ja levitetaan maralle aluslaatalle ja kyseisia aineita 17 123507 | 123506 | 123907 | lampomitari |aineiden SILKO- (Reapproved 2010) | Kulutusluokat noudattava aina
7wk /28 wk o i alku /loppu Smin |kokeet 2017. VTT-CR-| Mk aluslaatta, kuloisteniin asfaltinormien
©1 k) poiketaan seuraavasti: - Alne levitel3én alusiaatalle valitGmasti, kun laatta 5/30min | 5..10min/ | 7vik/28 01600-17. Kohta 5.2 |Poikkeukset standardista: 8n Kulutusluokkia
Al lovitet \ on p a 30min vik - Aine lovitetain alusiaatalle litéméisti, kunlaatta on
kun laatta on poistettu vedesta  Koekappale laitetaan veteen valittomast aineen poistotiu vedesta.
 Koekappale aitetaan vetoen valittomasti levityksen jalkeen ja sailytetaan vedessa jaadytys- + Kookappale laitetaan veteen valitomasti aineen
aincen levtyksen jalkeen ja sailyetaan sulatuskierrosten alkuun ast levityksen jalkeen
e e e
+ 208t Jalkeen + =10 $005% | Etenemisakaja | Erottuneen Alku-ja Vesi ei saa samentua [2) + Halkeamaleveyden keskiarvo < 0,10 mm + 30-60 + s 0= taysin musta Paino% [+ 208tai
215 2) +++ Ei halkeilua elka laminoitumista ++ 55 Suurin etenema | vesimaaran osuus | - loppusitou- Kaikki halkeamat < 0,1mm ++ 15-30 ++ =30 100 = taysin aineen sisai-
e 220 b) Trtuntalujuus: e 52 alkuperdisests | tumisika Ei laminoitumista - v 522 valkoinen sessa kohee-
20,8 Mpa (koheesiomurrossa 20,5 Mpa) vesimasrasta " ++ Halkeamaleveyden keskiarvo < 0,05 mm siomurrossa
ol % Sieis Kaikid halkeamat < 0,imm Miawus-%] {mm?) :
+++ 22 Mpa ] i laminoitumista. w215
[Mpa] Kokonaislulos= keskiarvo (a+b)2 * +++ Ei halkellua. El laminoitumisia, ++ 220
fmm] fmm] emin % kom3) | keim3) b) Tartunta kokeen Jalkeen (ksikaan tlos ei
saaalitaa 25%): + 208M
++ 215Mpa inan
22 Mpa
£t sovelly Soveltus Soveltuu venedslalaisiin korjauksiin Soveltuu venedelalaisiin korjauksin Kokonaistulos= keskiarvo (a+b)2
pystypinnalle | pystypinnalle
SILKO 3.211. Korjausbetonit
Paikkausaineet (kiviaineksen suurin raekoko < 4 mm) esitetdan ohjeessa 3.231
: . A 3 Pakollinen Vapaaehtoinen Koe koskee vain vedenalaisiin ja E ole ollut pakollinen koe, kun aine on
3 Ruiskubetonit (Kuivaseosmenetelmi) 22.6.2026 | ok var | | o ny A e 5 e ot paknen o
1 2 3 B 10 1 2 & 15 6
TUOTENIMIKE VALMISTAJA MYYIA Puristuslujuus Tartunta Pakkas-suolakestévyys Karbonatisoi- Klori Tiheys Estetty paisuma vedessd Kulutuskestavyys Va muus lapis i Voimassa pvm asti
(rackoko) Pakollinen myss vedenalaisiin korjauksiin tarkoitetulle tuminer pitoisuus i Korjauksiin | Kun ainetta kiytetaan Vedenpaillisiin tehty
SFSEN 1542 aincelle, jos ainetta kiytotan rakenteen osissa, jotka (karbonatisoi- Lisitty koeohjelmaan 2016 tarkoitetutaineet | nakyvissa olevien rakenteiden osiin
Aina lovitetaan koksessa se dle tarkoltet " Lisitty koeohjelmaan | rakenteiden osien tarkoltetut aincet
vaakapinnoille SFS-EN 13687-1 Koriauksi
SFS.EN 12120 isiin korjauksiin tarkoi isiin korjauksi aincet SFS-EN 13205 |SFS-EN 1015| SFS-EN 123907 |SFSEN 126174 ASTMC1138M-05 | varisavy, vaaleus/100 SFS-EN 13396 SFS-EN 133954
aineet levitetaan maralle alusiaatalle ja levitetaén méralle aluslaatalle ja kyseisia aineita 17 (Reapproved 2010)
7k /28 ik P i o 7wk/28 vk [Marka alusiaatta,
©1wi) polketaan seuraavasti - Aine levitetaan aluslaatalle valitémasti, kun laatta Poikkeukset standardista: 48h
 Aine levitetaan aluslaatalle valtomasti, on poistettu vedes. * Aine levitetaan aluslatalle valtomasti, kun laatta on poistettu
Nayteenotto SFS- un laatta on poistetu vedests - Koekappale laitetaan veteen valitiomasti aineen vedesta
N  Koekappale laitetaan veteen valitomasti levityksen jalkeen ja salytetaan vedessa jaadylys-  Koekappale laitetaan veteen valltomast aineen levityksen
mukaisesti eineen leviyksen Jalkeen ja sailyetaan sulatuskierrosten alkuun ast Jaikeen
Uieriiden mitat D2 \eriacs tarhintaetnknkessaan 2t
0tai Tartunnan oltava vahintan 1,5 50 pakkas-suolakierroksen falkeen + =10 $0,05% {kgim3)  |a) + Halkeamaleveyden keskianvo <0,10 mm + 30-60 0= taysin musta Eikitoeria/ luokitusta | Tartunnan oltava vahintén
10 w215 2) +++ Ei halkellua eiké laminoitumista 55 Kaikki halkeamat < 0,1 mm. Ei laminoitumista. ++ 15-30 100 = taysin valkoinen ridiluos- ja 1.5Mpa
e 220 b) Tartuntalujuus: e 52 *++ Halkeamaleveyden keskiano 0,05 mm 15 vesiupotuksessa olleiden w215
TR DT 0 U B 5 [mm] Kaikki halkeamat < 0,1 mm. Ei laminoitumista. kappaleiden keskimaarainen w+e 220
Mo} 215 Mpa *+++ i halkeilua. Ei laminoitumista. Miawus.% happolickoinen
Ei sovellu Soveltuu b) Tartunta kokeen jalkeen on oltava véhintaan 1,5 MPa Kloridipitoisuus kokeen (Mpa)
" ° Soveltuu venedelalaisiin korjauksiin Soveltuu venedelalaisiin korjauksiin sikéén tlos of saa alitaa 25%) [ pEe e
pystypinnalle | pystypinnalle o Lk
Weber RB 5015 K Ruiskubetoni Weber Oy Ab Weber Oy Ab /53 e P ey o 2380/ 2370 Keskiharmaa o 2262031
weber vetonit RB 50/5 K Helsinki Stmberginkuja 2
Ruiskubeton 00381 Helsinki
Puh. 010 44 22 00
www.e-weber.fi
Fescon Korroshot D KSD 5,0mm Fescon Oy Fescon Oy 54162 - - o o 2220/ 2260 Harmaa, 20 ok 2262031
(Entinen nimi Hyvinkaa Hameenkatu 9 A
Fescon Korroshot D) 05800 Hyinkaa
Puh. 020 789 5900
w.fescon fi




