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Lisälehti SYL-7:ään, pvm. 8.1.2002

1. Lisäys kohtaan 7.6.1.2.4: Lisätään kappaleen loppuun lause:

" Kun kaide tehdään putkikaiteena (tyyppi DK H1 ja DK H2), kaiteen
hitsien on täytettävä luokan B laatuvaatimukset, paitsi välijohteen ja
suojaverkon hitseissä, jossa hitsiluokkavaatimus on C."

2. Lisäys kohtaan 7.6.1.2.5: Lisätään kappaleen loppuun lause:

" Kaiteissa tyyppiä DK 1-1,… , DK 4-2 yläjohteen, kaidepylvään ja teräsjohteen 
kuumasinkityksen paksuuden tulee täyttää SYL-4:n kohdan 4.5.4.1 mukaiset
laatuvaatimukset ja muissa osissa standardin SFS-EN 1461 mukaiset laatu-
vaatimukset.


